Stecmara

’,. task-technology-solution

Nennweiten: 2“bis 24¢
C
Druckstufe: ANSI 150 LB
Ausbau Sieb
Flansche: ASME B16.5 B
Merkmale: - geschweildte Ausfihrung —‘ﬁ |
- mit verschraubtem Deckel ;
- Grundierung rot-oxid (nur Kohlenstoffstahl)
- @ 3 mm Lochblech als Standardfilterfeinheit —
- zerstorungsfreie Prifung (Rontgen, Magne- 1=
tischer Partikeltest/Farbeindringprifung) [
- Auslegung ,Schedule STD* (Wandstarke) o} a}
- V-Sieb als Standard E g= =
S35 L
Optionen: - Sonderwerkstoffe fur Gehause und Deckel :(' 3 h—
- Sonderdichtungen und —schrauben u% 1=
- Sonderwerkstoffe fiir Siebe =
- zusatzliche Masche auf Stltzblech mdglich =
- Sieb in W-Form fiir gréere Filterflache und :Jak
geringen Druckverlust
- Alternative Flanschnormen | | | :
- Alternative Wandstarken | | \
- Entleerungséffnungen mit Stopfen, Flansch ! N '
oder Entleerungsventil Alle Daten werden nach Auftragserteilung bestéatigt. Unsere Produkte
- Sonderlackierung / Sonderauskleidung unterliegen einer standigen Verbesserung, wir behalten uns daher
- Hydrostatischer Drucktest Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor.
Zertifizierung: DGR 2014/68/EU
CE Kennzeichnung
EN 10204-3.1
NACE MR-01-75
ISO 15156
Technische Daten
GroRe MaRe [mm] Gewicht GroRe MaRe [mm] Gewicht
mm inch A B C ca. [kg] mm inch A B C ca. [kg]
50 2’ 258 164 307 16,0 300 127 740 422 926 230,0
80 3” 316 200 381 29,0 350 14” 817 467 1021 307,0
100 4” 366 225 443 36,0 400 16” 868 495 1101 393,0
150 6” 468 277 572 62,0 450 18” 970 571 1200 468,0
200 8” 563 329 696 104,0 500 20" 1055 616 1300 570,0
250 10” 640 370 799 156,0 600 247 1173 667 1500 805,0
Material
Bauteil Tieftemperaturstahl Kohlenstoffstahl (CS) Edelstahl (SS)
T-Stuck ASTM A420 WPL6 (~1.0356) ASTM A234 WPB (~1.0405) | ASTM A403 WP316 (~1.4401)
Vorschweil¥flansch ASTM A350 LF2 (~1.0570) ASTM A105N (~1.0460) ASTM A182 F316 (~1.4404)
Deckel ASTM A350 LF2 (~1.0570) ASTM A105N (~1.0460) ASTM A182 F316 (~1.4404)
Entleerungsschraube* ASTM A350 LF2 (~1.0570) ASTM A105N (~1.0460) ASTM A182 F316 (~1.4404)
Deckelbolzen ASTM A320 L7M — verzinkt ASTM A193 B7M — verzinkt
Muttern Deckel ASTM A194 Gr.7M — verzinkt ASTM A194 2HM — verzinkt
Unterlegscheiben Deckel Kohlenstoffstahl — verzinkt
Deckeldichtung Asbestfrei gepresste Synthesefaser (als Standard oder nach Kundenspezifikation)
Sieb Edelstahl 316 (& 3 mm Lochblech als Standard / gem. Kundenspezifikation)
*optional

Erklarung der Modellnummer:

GréRe z.B. 050 fiir DN50 (2¢)

i’i"i‘lR15l*~[**lFTFL

350 fiir Tieftemperatur-Kohlenstoffstahl
105 fiir Kohlenstoffstahl

182 fiir Edelstahl
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